W ASSOGOMMA
~\ Gruppo Produttori Pneumatici

GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE
DEI DANNEGGIAMENTI
DEL PNEUMATICO

Usura localizzata

Manifestazione : Usura pronunciata su una zona localizzata. Stato della
superficie rugoso.

Segnali complementari eventuali : Presenza dello stesso fenomeno sull'altro
pneumatico dello stesso asse.

Cause possibili : Frenata d'emergenza con bloccaggio e strisciamento del
pneumatico al suolo.

Conseguenze : Creazione di un falso rotondo sul pneumatico con apparizione
eventuale di vibrazioni.

Raccomandazioni : Smontare il pneumatico e procedere alla sua sostituzione.
Verificare gli altri pneumatici del veicolo.

O

www.pnheumaticisottocontrollo.it




	Pagina 4

