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Rottura al tallone

Manifestazione : Punta del tallone strappata o tagliata. Rottura del cerchietto.
Segnali complementari eventuali : Tracce di lesioni sulla gomma del tallone

Cause possibili : Procedura di montaggio/smontaggio non corretta.
Attrezzature inappropriate. Mancanza di lubrificazione. Cerchio non idoneo

Conseguenze : |l tallone non puo piu assicurare la tenuta con il cerchio.

Raccomandazioni : Smontare immediatamente il pneumatico e procedere
alla sua sostituzione. Verificare la conformita del cerchio (diametro, larghezza) e la tecnica
di montaggio.

www.pnheumaticisottocontrollo.it
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